BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE 2006

PROBA SCRISA LA MATERII PRIME PENTRU INDUSTRIA DE PIELARIE
Filiera: Tehnologica, Profilul: Tehnic, Specializarea: Pielarie
PROBA E
Sesiunea august-septembrie 2006 Varianta 3
¢ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
¢ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL |
Pentru fiecare dintre cerintele de mai jos (1-5) scrieti, pe foaia de examen, litera
corespunzatoare raspunsului corect: 10p.
1. Duritatea se exprima in:

a. grade Shore

b. grade Kelvin

c. grade sexagesimale

d. grade Celsius
2. Determinarea continutului de grasime se face:

a. prin extractie cu apa calda

b. prin ardere in creuzet de portelan

c. prin extractie cu tetraclorura de carbon

d. prin uscare in etuva
3. Talpa de cabaline se produce numai din portiunile posterioare ale pielii animalului,
numite :

a. poale
b. i
C. picioare
d. oglinzi
4. Rezistenta la uzura prin frecare are ca unitate de masura:
a. daN/cm?
b. glcm?
c. daN/gecm?
d. N

5. Cagerarea este operatia prin care:
a. doua straturi diferite se lipesc prin intermediul unui strat de adeziv
b. se despica, in doua straturi, un material
c. se finiseaza pielea gelatina
d. se conserva pielea

SUBIECTUL I
1. In coloana A sunt enumerate caracteristici fizice ale pieilor, iar in coloana B unitati de
masura. Scrieti pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifra din coloana A gi

litera corespunzatoare din coloana B. 8p.
A. Caracteristici fizice B. Unitafi de masurg
1. aria pieilor a. kg
2. grosimea b. glem?
3. densitatea c. dm?
4. masa d. mm
e. N/mm?
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2. Transcrieti pe foaia de examen litera corespunzatoare fiecarui enunt (a, b, c, d, e) si notati
in dreptul ei litera A, daca apreciati ca enuntul este adevarat, sau litera F, daca apreciati ca
enuntul este fals. 10p.
. Inlocuitorii neporomerici sunt impermeabili pentru gaze si vapori.

. Ata de in si canepa se foloseste pentru coaserea talpii.

c. Solutia de cauciuc este un adeziv pe baza de apa.

d. d .Pielea finita este un material elasto-plastic.

e. Pieile pentru mingi se obtin din piei de caprine de buna calitate.

o9

3. Scrieti pe foaia de examen cifrele de la 1 la 5, iar in dreptul fiecareia treceti notiunea
corecta care completeaza spatiile libere corespunzatoare. 10p.
a. Derma formeaza cea mai mare parte din grosimea pielii, fiind alcatuita din fibre de
natura ..... 1.
b. Aria pieilor flexibile cu contur neregulat se determina cu masini speciale si se exprima
n... 2.
c. Din punct de vedere al finisarii, boxul se diferentiaza dupa ...... 3..... de acoperire.
d. Stratul papilar poarta urmele porilor sudoripari si ale firelor de par care au fost
inlaturate in procesul de .....4.....
e. Velurul este o piele tabacita .....5...., vopsita cu coloranti directi si finisata prin slefuire
pe partea carnoasa.

SUBIECTUL Il

Caracterizati "pielea finita”, dupa urmatoarea structura de idei: 18p.
a. modul de obtinere;
b. denumirea si descrierea straturilor componente.

SUBIECTUL IV

1. Tratati tema “Talpa artificiala” dupa urmatorul plan:

a. compozitie;

b. sortimente;

c. destinatie; 20p.

2. Calculati alungirea la rupere a unei probe, stiind ca lungimea probei Tn momentul ruperii
acesteia este 106,2 mm, iar lungimea initiala a probei a fost 90 mm. 14p.

Indicatie: In rezolvarea problemei se vor avea in vedere urmatoarele etape de lucru:
- scrierea formulei de calcul cu explicitarea termenilor
- calculul propriu-zis gi rezultatul final (cu precizarea unitafii de masura).
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